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I. ОНЦАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая серия содержит рабочие чертежи элементов 

и материалы для проектирования железобетонных каналов, и тонне

лей из лотковых элементов, предназначенных для прокладки внутри 

и вне зданий в промышленном, гражданском и жилищном строительст

ве.

Серия состоит из следующих выпусков:

Выпуск 0-1. Трассы. Материалы для проектирования.

Выпуск I-I. Трассы. Лотки. Рабочие чертежи 

Выпуск 2-1. Трассы. Лотки. Арматурные и закладные изделия. 

Рабочие чертежи.

Выпуск 3-1. Трассы. Плиты, опорные подушки. Рабочие чертежи. 

Выпуск 4-1. Трассы. Плиты, опорные подушки. Арматурные и 

закладные изделия. Рабочие чертежи.

Выпуск 0-2. Узлы трасс. Материалы для проектирования.

Выпуск 1-2. Узлы трасс. Лотки, плиты, балки. Рабочие чертежи. 

Выпуск 2-2. Узлы трасс. Лотки, плиты, балки. Арматурные и 

закладные изделия. Рабочие чертежи.

1.2. В каналах и тоннелях могут прокладываться трубо

проводы различного назначения, электрокабели и электрошины.

Возможно применение каналов для непосредственной транс

портировки по ним жидкостей.

Предусматривается также применение тоннелей в качестве 

подземных транспортерных галерей и пешеходных переходов,кроме 

пешеходных переходов и тоннелей, в которых возможно пребывание 

большого количества людей, при расчетной сейсмичности 8 и 9 

баллов.

1.3. Каналы и тоннели запроектированы для применения:

а) в обычных грунтовых условиях в сухих грунтах;
б) при наличии грунтовых вод;
в) на просадочных грунтах;

г) на площадках строительства с сейсмичностью до 9 бал

лов включительно.

1.4. Каналы и тоннели рассчитаны на вертикальные экви

валентные нагрузки в уровне верха перекрытия, равные 1,5 

(только плиты каналов), 3, б, 9, 12 и 15 тс/м2 и соответствую

щие горизонтальные нагрузки от бокового давления грунта.

В таблице подбора лотков (док.-З) 

даны уточненные величины несущих способностей лотков по фак

тически принятым характеристикам бетона и арматуры.

При подборе сборных железобетонных элементов по несу

щей способности следует также учитывать указания п.3.1 

настоящей пояснительной записки.
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j#5. Маркировка типов каналов и тоннелей имеет следую-

сТРук*УРУ:
щуЮ

« г
Количество секций канала или тоннеля в одном 
сечении (для односекционных не указываются);

Тип канала или тоннеля;

КЛ - канал, состоящий из лотков, перекрытых 
плитами;

КП - канал, состоящий из перевернутых лотков, 
установленных на плиты днища;

КГ - канал, состоящий из нижних и верхних 
лотков;

ТЛ - тоннель, состоящий из нижних и верхних 

лотков;

Ширина канала или тоннеля в свету в см.

Высота канала или тоннеля в свету в см 

Величина вертикальной равномерно-распределенной 

эквивалентной расчетной нагрузки, воспринимае

мой каналом или тоннелем, в тс/м2,

а

1#б. Маркировка сборных железобетонных лотков и плит пе

рекрытия и лниша каналов имеет следующую структуру:

fi G ; - ■IP;
- тип конструкции:

ЛК - лоток;

ИГ - плита перекрытия канала или камеры;

ЦД - плита дниша канала;

ЛКО- лоток с отверстием;

ИГО- плита перекрытия с отверстием;

ПТУ- плита перекрытия канала угловая;

ЦДУ- плита дниша канала угловая;

Номинальный размер элемента вдоль канала в см;
Номинальный размер элемента по ширине канала

в см;

Номинальная высота элемента (для плит - тол-

шина) в см;

Индекс, характеризующий тип элемента по арми-

рованию (для плит соответствует эквивалентной 

расчетной нагрузке в тс/м2);

Дополнительный буквенный ициекс, характеризую-

ший отличительные особенности элемента: 

наличие закладных изделий(кроме строповочных 

петель) и др.

Маркировка остальных сборных железобетонных элементов 

имеет следующую структуру:

X - X
Тип конструкций:
Б - балка перекрытия канала или камеры;
ПП - плита подкладка;
ОП - опорная подушка;
Порядковый номер типоразмера данного элемента«

з
АИЯЖ1
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2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Конструктивные решения каналов и тоннелей настоящей 

серии приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85 

"Сооружения промышленных предприятий."

2.2. Каналы типа КТ и тоннели типа ТЛ состоят из ниж

них и верхних лотков, соединяемых между собой с помощью короты

шей швеллеров, которые крепятся на сварке к закладным изделиям 

в нижнем лотке.

Установка лотков предусмотрена с перевязкой вертикаль

ных швов. (см. док.-8,-40)

2.3. Многосекционные каналы и тоннели образуются из 

параллельно установленных односекционных каналов и тоннелей.

Для каналов и тоннелей,имеющих 3 секции и более возможна уста

новка лотков с промежутками, образующими дополнительные сек

ции, если по технологическим условиям устройство таких кана

лов и тоннелей допустимо. При такой конструкции каналов и 

тоннелей требуется производить расчет каналов по соответствую

щей расчетной схеме в конкретном проекте.

2.4. Номенклатура основных элементов для сборных желе

зобетонных каналов и тоннелей состоит из 30- типоразмеров лот

ков и 19 типоразмеров плоских плит.

Габаритные размеры поперечного сечения лотков приняты 

модульными в пределах номинальных размеров Во х Но от 300x300мм 

до 3600 х 1500 мм.

Для тоннелей с большими требуемыми габаритами могут 

быть приняты конструктивные решения по сериям 3006.1-5"Тоннели 

из монолитного железобетона" (внутренние габариты до 4,2 х 4,2м) 

и 3.006.1-6 "Конструкции железобетонные сборно-монолитных тон

нелей" (внутренние габариты В х Н до 4,8 х 4,2 м).

5

2.5. Лотки и плиты приняты номинальной длиной 3 м, 

доборные элементы - 0,75 м, за исключением плит для лотков с 

номинальной шириной до 600 мм включительно, которые приняты 

номинальной длиной 0,75 м и доборные плиты - длиной 0,36 м.

Максимальная масса лотка 8,2 т, плиты - 5*6 т.

В целях рациональной укладки лотков и плит при их 

транспортировке в полувагонах допускается изготовление лотков 

и плит длиною 2,7 м при согласовании с заказчиком по соответ

ствующим рабочим чертежам.

2.6. Классы бетона по прочности для всех железобетон

ных элементов приняты BI5, В20, В22,5, В25 и указаны в номенк

латуре и рабочих чертежах железобетонных элементов.

^арки бетона по морозостойкости и по водонепроницае

мости должны устанавливаться, при необходимости, в конкретных 

проектах по табл.9 СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные 

конструкции". Лотки для водосточных каналов должны изготавли

ваться из бетона марки не ниже W 4  по водонепроницаемости.

2.7. Подготовка под каналы и тоннели при отсутствии 

грунтовых вод принята песчаная толщиною 100 мм. Для других 

грунтовых условий подготовка принимается в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в разделе 6 настоящей записки.

2.8. Опирание подвижных опор трубопроводов предусмот

рено на железобетонные подушки, разработанные в настоящей 

серии для труб диаметром от 25 до 1400 мм включительно.

2.9. Для крепления трубопроводов, кабелей и других 

коммуникаций предусмотрены закладные изделия, примеры распо

ложения которых приведены в настоящем выпуске (см.док.-2Д)

3.006.4-©.Q-4-П 3
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2'. 10. В целях обеспечения соответствия проектного поло
жения закладных изделий в верхних и нижних лотках тоннелей 

лотки должны иметь риски на наружных поверхностях стенок.

Риски должны быть предусмотрены в конкретном проекте на опалу

бочных чертежах лотков и на монтажных схемах тоннелей.

2.Ilr; Для производства монтажных и ремонтных работ в 

тоннелях могут устанавливаться монорельсы. Деталь крепления 

монорельса приведена на док.-2А
Нагрузки от монорельса должны учитываться при подборе 

элементов тоннелей по несущей способности.

3. НАГРУЗКИ И РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ

ш

3.1. При расчете каналов и тоннелей на эквивалентные 

нагрузки, указанные в п.1.4, приняты следующие нормативные ха

рактеристики грунтов:

а) грунты основания 

удельный вес If = 1,8 т/мЗ

угол внутреннего трения V = 28° 

удельное сцепление С=0,02 кгс/см2 

модуль деформации Е=150 кгс/см2

б) грунты обратной засыпки 

удельный вес )T=I,7jt/m3 

угол внутреннего трения =30° 

удельное сцепление С=0

модуль деформации Е*- по формуле (6) СНиП 2.09.03-85. 

Расчет конструкций на эквивалентные расчетные нагрузки 

произведен для указанных характеристик грунтов при отсутствии 

грунтовых вод.

Если конкретные условия применения конструкций каналов 

и тоннелей существенно отличаются от условий принятых при 

разработке серии, подбор элементов серии следует производить

6

по фактическим прочностным характеристикам конструкций на 

основании расчетов, выполненных в соответствии с приложением 

№ I и п.п.4.9...4.13 СНиП 2.09.03-85.

3.2. Цри расчете конструкций принято следующее распре

деление эквивалентных вертикальных расчетных нагрузок на пос

тоянные, временные, длительные и кратковременные соответствен

но в процентах:

При общей нагрузке Р до 2-х тс/м2 - 100% + 0 + О
от 2 до 4 тс/м2 - 20% ♦ 40% ♦ 40%
от 4 до 9 тс/м2 - 15% ♦ 42,5% + 42,9%
от 9 до Птс/м2 - 25% + 37,5% + 37,5%
более II тс/м2 - 30% + 35% ♦ 35%

При этом приняты следующие коэффициенты надежности по 

нагрузке:

Для постоянных нагрузок ]^=1,0

для временных длительных нагрузок 1^1,15

для кратковременных нагрузок =1,2

3.3. Расчетные схемы каналов и тоннелей, а также методика 

определения вертикальных и горизонтальных нагрузок на каналы

и тоннели приняты в соответствии со СНиП 2.09.03-85.

В соответствии с п.4.13 указанной главы СНиП расчет 

каналов и тоннелей при заглублении на 2 м и более (что соот

ветствует при принятых характеристиках грунта 3,4 тс/м2 и 

более)производился только на симметричное загружение.

3.4. Лотки проверены на работу по консольной схеме (при 

отсутствии перекрытия) на горизонтальное давление от грунта, 

уложенного с естественным откосом вверх от верхнего обреза 

стенки лотка.

АКОП
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3.5. Железобетонные конструкции каналов и тоннелей в 

соответствии с табл.2 СНиП 2.03.01-84 отнесены к 3-й катего

рии трешиностойкости. Предельно допустимая ширина раскрытия тре

щин принята:

a cwx=0»4 а с-№2= °*3 ш *
Для лотков всех типоразмеров, применяемых в качестве во

досточных при нагрузке до 3 тс/м2 включительно обеспечивается 

условие а тесг=0,3 мм, 0LCYC^= 0,2 мм.
3.6. Класс ответственности каналов и тоннелей в соответ

ствии с "Правилами учета степени ответственности зданий и 

сооружений цри проектировании конструкций" установлен П, в 

связи с чем при расчете конструкций применен коэффициент

надежности по назначению fl =0,95.п.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СЕРИИ

4.1. При разработке проектов каналов и тоннелей из 

элементов данной серии рекомендуется следующий порядок работы:

4.1.1. На основании технологических заданий определяют

ся габаритные схемы и соотвествуюшие типоразмеры изделий для 

каналов и тоннелей;

4.1.2. На основании технологических заданий для выб

ранных габаритных схем определяются эквивалентные расчетные 
нагрузки с использованием расчетных формул Приложения I к 

СНиП 2.09.03-85, по которым принимаются требуемые марки элемен

тов по несущей способности, пользуясь таблицей на док.-З

4.1.3. Составляются монтажные схемы трасс. Прямолиней

ные участки трасс из сборных железобетонных элементов рекомен

дуется назначить кратными 0,75 м. При этом следует учесть,

7

что в температурных швах появляется дополнительный размер 

20 мм по длине канала.

4.1.4. Узлы трасс разрабатываются в конкретных проектах 

с использованием материалов для проектирования, приведеш&ос

в выпуске 0-2.

4.1.5. Чертежи типовых сборных железобетонных элемен

тов с дополнительными отверстиями, закладными деталями и т.п. 

выполняются в конкретных проектах с использованием соответствую

щих рекомендаций выпусков 0-1 и 0-2 и со ссылкой на основные 

чертежи типовой серии.

4.2.. Над каналами и камерами, перекрытия которых необ

ходимо утеплить, рекомендуется установка утепленных плит, при

мер выполнения которых приведен на док. -22.

Выбор материала и толщины утеплителя производится в 

конкретном проекте исходя из местных условий и теплотехнических 

требований.

4.3. В плитах внутрицеховых каналов при устройстве пола 

непосредственно по плитам необходимо предусмотреть дополнитель

ную арматурныю сетку из i 5Вр1 шаг 200 в 2-х направлениях, как 
показано на док. 23

4.4. Цри проектировании каналов и тоннелей для особых 

условий строительства и эксплуатации следует также руководст

воваться рекомендациями раздела б настоящей пояснительной 

записки.

5
won

. о о б . 1! - е>. о — f - и з 5

роои  8



1И
Нй

>.Н
°Т

Ю
1л

.1 
П

од
ли

лс
я 

И 
AA

tH
A |

ЬЭ
А.М

. И
нь

5=
1

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ КОНСТРУКЦИЙ

5Л. Монтаж конструкций каналов и тоннелей должен 

производиться в соответствии с проектом производства работ 

и требованиями глав СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие 

конструкции" и СНиП Ш-4-80х "Техника безопасности в строитель

стве".

5.3. К монтажу конструкций допускается приступить после 

устройства подготовки и инструментальной проверки соответст

вия проекту отметок и уклонов подготовки.

5.3. Строповка . лотков при подъеме производится за 

монтажные петли (в положении лотка плитой вверх) или стропо- 

вочными приспособлениями с использованием отверстий в стенках 

лотков (в положении лотка плитой вниз).

В лотках, монтируемых плитой вниз (до их монтажа) и в плитах 

перекрытий внутрицеховых каналов (после их монтажа) выступающие 

монтажные петли пригнуть.

Строповка ,плит изготовленных "плашмя", производится 

за монтажные петли; строповка /плит, изготовленных по кассет

ной технологии, производится строповочными приспособлениями, 

использующими специально предусмотренные отверстия, показан

ные на док. 3.006.1-8.3-1-20.

5.4. Перекантовку лотков, при необходимости, рекомендует

ся производить в заводских условиях. Опирание лотков на одну

из стенок при перекантовке не допускается.

5.5. Швы между сборными элементами заполняются цементным 

раствором марки 50. В местах деформационных швов стыки сборных 

элементов заполняются битумной мастикой с наполнителем.

5.6. Строповочные отверстия в стенках лотков заделы

ваются цементным раствором марки 50.

8

Строповочные отверстия в плитах перекрытия, изготовлен

ных по кассетной технологии, рекомендуется закрывать пробками, 

изготовленными из цементного раствора.

Если по условиям транспортировки и монтажа строповоч

ные отверстия в стенах лотков не требуются, рекомендуется 

изготовлять такие лотки без отверстий для исключения работ 

по их заделке.

5.7. Монтаж или ремонт коммуникаций в каналах и тонне

лях при отсутствии перекрытия должен производиться грузоподъем
ным механизмом, находящимся за пределами призмы обрушения 

грунта у стенки лотка; поэтому для принятых в настоящей серии 

характеристик грунта приближение края площадки опирания монтаж

ного механизма к ближайшей стенке лотка должно составлять не 

менее 0,7 Нк, где Нк - превышение отметки установки монтажного 

механизма над отметкой подошвы днища лотка.

5.8. Обратную засыпку грунта после монтажа перекрытия 

следует производить слоями 20...30 см одновременно с обеих 

сторон канала или тоннеля с уплотнением в соответствии с требо

ваниями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фун

даменты".

6. КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Каналы и тоннели в районах с высоким 
уровнем грунтовых вод

6.1.1. При проектировании каналов и тоннелей (кроме водо

сточных) для районов с высоким уровнем грунтовых вод рекомендует

ся устройство попутного дренажа. При невозможности применения 

дренажа следует предусмотреть гидроизоляцию в соответствии с ма-
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териалами, приведенными в настоящем разделе.

6.1.2. Конструкции каналов и тоннелей должны быть 

проверены на устойчивость против всплывания.

6.1.3. Для каналов и тоннелей предусматривается приме

нение следующих типов гидроизоляции:

а) окрасочная битумная;

б) пропиточная, выполняемая в соответствии с "Методи

ческими рекомендациями по устройству гидроизоляции компози

циями из петролатума, битума и высших жирных кислот", разрабо

танными научной частью Харьковского Промстройниипроекта 

(310059, Харьков, пр.Ленина,9).

в) штукатурная асфальтовая из горячих мастик и раство

ров;

г) штукатурная асфальтовая из холодных мастик;

д) оклеечная битумная;

е) полимерная из профилированных полиэтиленовых листов 

с анкерными ребрами (конструкции Донецкого Промстройнии-

' проекта).

6.1.4. Противонапорную гидроизоляцию стен необходимо 

предусматривать выше максимального уровня грунтовых вод не 

менее, чем на 0,5 м.

6.1.5. Сборные элементы каналов и тоннелей должны 

устанавливаться на подбетонку из бетона класса В7,5 по проч

ности на сжатие толщиной 100 мм, армированную по краям сетка

ми (см. док.Ч4)

При агрессивных грунтовых водах подготовку следует 

выполнять из бетона повышенной плотности (марки не нижеУб по 

водонепроницаемости), либо из втрамбованного в грунт шебня 
толщиной 100 мм с проливкой битумом до полного насыщения.

6Л , 6. Примеры выполнения гидроизоляции приведены на 

док. *44..Нв 

настоящего выпуска.

В целях снижения трудоемкости возведения защитных 

кирпичных стенок при выполнении гидроизоляции допускается их 

замена защитными экранами высотою до 3-х м из железобетонных 

плит (например, изготовляемых в кассетах для панелей перегоро

док толщиною 80 мм) или листовых материалов,не подверженных 

гниению и другим видам разрушения во- влажной среде, толщиною 

не менее 10 мм и не менее H/I20 с пределом прочности при 

изгибе не менее 18 МПа (180 кгс/см2) и ударной вязкостью не 

менее 1,8 кДж/м2.

6.1.7. Производство работ по устройству гидроизоля

ции следует вести в соответствии с требованиями главы 

СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

6.2. Каналы и тоннели на просадочных грунтах

6.2.1. Проектирование каналов и тоннелей на просадочных 

грунтах необходимо выполнять с учетом требований соответствую

щих разделов глав СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооруже

ний" и СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети".

6.2.2. Трассы каналов и тоннелей необходимо назначать 

таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный сток 

атмосферных (поверхностных) вод. Поверхностные воды должны 

отводиться как в период строительства, так и в процессе эксплуа

тации через постоянно действующую ливневую сеть или непосредст

венно по спланированной поверхности за пределы площадки.

6.2.3. Конструкции каналов и тоннелей, возводимых на 

просадочных грунтах I типа с учетом указаний п.6.2.2. принимают-
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ся такими же, как и в обычных грунтовых условиях.

6.2.4. При возведении каналов и тоннелей на просадоч- 

ных грунтах П типа необходимо учитывать следующие требования:

а) расстояние в свету мелцгу каналами или тоннелями и 

ближайшими бесканальными коммуникациями, содержащими воду, 

должны приниматься в соответствии с требованиями главы СНиП 

2.04.07-86;

б) основание каналов и тоннелей при величине просадки 

до 40 см должно выполняться с уплотнением грунтов на глубину 

не менее 0,3 м для каналов, 0,4 м для тоннелей и I м для ка

мер тепловых сетей.

в) при величине просадки более 40 см для каналов и тонне

лей, содержащих трубопроводы с водой или водными растворами, 

кроме уплотнения грунта по п/'б", следует предусматривать 

дополнительно укладку в основание слоя суглинистого грунта, 

обработанного битумом: или дегтярными материалами, толщиной

не менее 100 мм на всю ширину траншеи;

г) в стыках между сборными элементами каналов необхо

димо предусматривать железобетонные плоские подкладки типа ПП. 

с заливкой швов в днище битумом (см.док.-1?)

Подготовку под тоннели необходимо выполнять из бетона класса 

В7,5 толщиною 100 мм с армированием сетками из продольных 

стержней i 10 AI шаг 200 мм и поперечных стержней i 6AI шаг 
200 мм. Швы в днище тоннелей также заполняются битумом;

д) в процессе строительства и эксплуатации следует 

осуществлять надзор за возможной утечкой воды из трубопроводов 

с применением контрольных устройств;

е) днище каналов и тоннелей следует выполнять с продоль

ным уклоном не менее 1=0,003 к выпускам аварийной воды само

теком в канализацию или наиболее низкое место по рельефу за 

пределами застраиваемой территории.

6.2.5. Применение каналов из лотковых элементов для 

непосредственной транспортировки жидкости на просадочных грун

тах не допускается.

6.3. Каналы и тоннели на площадках строительства 

сейсмичностью 7,8 и 9 баллов.

6.3.1. Конструкции на площадках сейсмичностью 7 и

8 баллов принимаются такими же, как и для несейсических 

районов.

6.3.2. На площадках строительства с сейсмичностью 9 

баллов стыки сборных железобетонных каналов усиливаются 

плоскими подкладками (типа ПП).

6.3.3. На площадках строительства с сейсмичностью

9 баллов подготовка под тоннели выполняется из бетона класса В  

7,5 толщиною 100 мм, армированного сетками из продольных 

стержней i I0AI шаг 200 мм и поперечных i 6AI шаг 200 мм.
6.4. Каналы для непосредственной транспортировки по 

ним жидкостей

6.4.1. Марки бетона лотков по водонепроницаемости и водо

стойкости назначаются в конкретном проекте в зависимости от 

гидрогеологических условий площадки строительства, агрессивнос

ти транспортируемой жидкости по отношению к бетону и арматуре,

а также наличия и вида наружной и внутренней гидроизоляции лот

ков.
6.4.2. В качестве водосточных с обеспечением условия

0Lспс1 = 0,3 мм и <Х ^ = 0,2 мм могут применяться лотки, пред

назначенные под нагрузку Зтс/м2.

При нагрузке на перекрытие водосточного канала более 

3 тс/м2 необходима проверка лотков по допустимым предельным 

• величинам ширины раскрытия трещин, что может обусловить некото

рое снижение указанной в серии несущей способности лотков.
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Габаритны е  суем ы  к а н а л о в

Канал марки КЛ

Канал марки кп

В

Ма р к а  к а н а л а

КЛ(КП') 14x23

КЛ(КП) 29X 23

КЛ (КП) 4 4 X 2 3
КЛ (КП) 12 Х38
КЛ (КП) 27 *3 8

КЛ (К П ) 4 2 x 3 8

КЛ (К П ) 72 x 3 7
КЛ (КП ) 100x35

КЛ  ( К П )  1 2 8 x 3 5

К Л (К П ) 25 х 53
КЛ (КП) 4 0 х  53
КЛ (К П ) 70 х 51

КЛ (КП) 98 х 50
КЛ (КП ) 126х 50

КЛ (К П ) 154x48

КЛ (КП) Ъ0>* 60
КЛ (КП ) fcfcxgO

КЛ (КП ) 9 6 х 80

КЛ (К П ) 124х 78
КЛ (К П ) 152 х78

КЛ (КП ) 182x76
КЛ ( К П ) 92 х 108
КЛ (КП ) 12QX108
К Л (К П ) 148x106
КЛ (КП ) 178x106
КЛ (К П ) 208x104

КЛ (К П ) 264x102 
КЛ (КП) 260x132

рдамьры, ии

в
1 4 0
2 9 0

4 4 0

120 

27 О
4 2 0
7 2 0

10ОО
1280
250
400  

7 оО
9 8 0
1260

1540
3 6 0
6 6 0

960
1240
1520

182 0
9 2 0 _

ТгосГ

1 4 8 0
1780
2 0 8 0
2 6 4 0
2 6 0 0

н
2 3 0

2 3 0

2 3 0

3 8 0
3 8 0

380
3 7 0

3 5 0

3 5 0
5 3 0
5 3 0
5Ю

5 0 0

500

4 8 0
800

8 0 0

8 0 0
7 8 0
7 8 0

7 6 0
1 0 8 0

1 080
1 0 6 0
10 60
1 0 4 0
1 0 2 0

1 3 2 0

Га б а р и т н ы е  субм ы ^
К А Н А Л О В  И Т О Н Н Е Л Е Й

М а р к а
К А Н А Л  А ,Т О Н Н Е Л Я

PiИЗМЕРЬ!, ММ
Ь Н Ьн ьь

Ка н а л  м а р к и  КТ

КТ 72X 72 720 720 350 356
КТ 10 0 X 6 8 1000 680 330 ЗАО
КТ 9 8 x 9 8 980 980 480 480

г  \ л
КТ 9 6  Х128 960 1280 780 480

IV I
КТ 128 х 68 1280 6 8 0 330 ззо

X
-С

‘ X КТ 126 Х 98 1260 980 480 480
К Т  124 х 126 1240 1260 760 480

Ч- КТ 124X154 1240 1540 760 760“/

в
КТ 154 Х 94 1540 940 4бо 460
КТ 152 х 154 <520 1540 760 760
КТ 182 Х150 1820 1500 740 740

То н н е л ь  м а р к и  т л ТЛ 148x210 <4S0 2100 1040 1040

J

ТЛ 178x210 1780 2100 1040 1040
г т £

щ

Т Л  208X 206 2080 2.060 1020 1020
^ — ТЛ 264 х 202 2640 2020 ЮОО 1000

l  I
' X ТЛ 258X 232 2580 2320 1300 1000

ТЛ 258x 2 6 2 2580 2620 1300 1300
ч. ТЛ 324X 198 3240 1980 980 980

в ТЛ 3 2 0 x 2 2 8 3200 2280 1280 98<Г
ТЛ 3 2 0 x 2 5 8 3 2 0 0 2J80 1280 1280

НАЧ.ОТЛ АГРАНОВИЧ
Н.КОИТР. Чумакова
ГДСПЕЦ, КОРОТЕфСИЙ
ВЕДИНЖ 4VMAK06A
ПРОВЕР. ЧУМАКОВА
РАЪРАБ. ФОМИЧЕВ

3 . 0 0 6 . 1 - 8 . 0 - 1  -1

Габаритные схемы
КАНАЛОВ й ТОННЕЛЕЙ

ш и ш ш а Е Ш Е л
±  1
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2 РАСЧЕТНЫЕ схем ы  ХИНЕУТОЗ НТОННЕ/7ЕН

схем/?Л
______Ру

Р/>, I , м  м  м  Ш  рь,

J C E E f f i c ^

*----S/>

схетеИ
РгЛ», И I I I I 1 in Ph,

Ph | | > и - Ц Ш  р"‘

} & ___
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ОБОЗНАЧЕНИЕ
До к у м е н т а

3.006.1 -8 .1  *H

3.006.1-81'1-5

3.006.1-8.1-1-5

3.006.1-8.1-1-6

М арка

ЛКЗОО.ЗО.ЗО-1

ЛК300.45.30-1

Ж  300 .60 .30-1  

-2 
-3

ЛК 300.30.4 5 -1

Класс
бетона

е>15

Ь 15

В15

В15

Расхов материалов

БЕТОН, М* СТАЛЬ,кг

0,13

018

021

О 20

3.7

4,1

4 ,8

5 ,2

<о,1

4,4

М а с с а , 
т

0.33

0 .45

0 ,53

0  50

Qs o s h a h e h h e
ДОКУМ ЕНТА

М а р к а
К л а с с

бето н а

Рдсхоа материалов М а с с а ,
тБЕТОН, М* СТАЛЬ,КГ

3.006.1-8.1-1-2. ЛК 75.30.30- 1 В15 0,03 1 ,2 0,08

3.006.1-8.1-1- Н Л К75.45.30-1 В15 0,05 1,3 0,12

3.006.1-8.1-1-5
(

Л К 75 .60 .30 - 1 

- 2  

- 3

815 0,05
1,5

1.7

1.8

0,13

3.0061-8.1-1-7 ЛК75.30.45-1
В15 0,05 1,3 0,13

НАЧОТД аграновйч * Л —у
3 .0 0 6 .1 -8 . 0 - 1 - 4 -  НИН.КОНТР. Чумакова

ГЛ.СПЕЦ. Корогецкий
Зав .гр. ЧУНАКО&А

Н о м е н к л а т у р а
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Р: : : 1

СТАЛИЯ ЛИСТ листоь
ПРОЬЕР. ЧУМАКОВА Р 1 11
Pa ip a e . фОИИШЬ

X  А Р Ь КО Ь С КИ Й
Промстройниилроект
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Обозначение
ДОКУМЕНТА

3.006.1 -8.1-1-17

3.006.1-8.1-1-1S

3.006.1-8.1-1-19

М а р к а

ЛК 300.60.60-1  

-2 
-3 
- 4

ЛК 300.00.60-1 

-2 
-3 
- 4

лкзоа 120.60-1 
-2 
-3 
-4  
- 5  
-6 
-60, 
-7 а  
-8 
-8 а  
-9 
-9 а  
но

Класс
б е т о н а

815
н
н

820

815

815

РАСХОД МАТЕРИАЛ!»
Бетон, м* сталь, кг

0,35

0,45

062

7,7
8,6
9 .0

9.0

10,3
10,1

12,1

15,8

13,8
13.7
15.7
19.7
25.8
22.5 

27,4

27.3
24.4
29.3
28.4 
33,3
34.6

Масса
т

0 88

U 3

1,55

Обозначение М а р к а
Класс Раскол, материалов Масса,

ДОКУМЕНТА БЕТОНА Бетон, и’ Сталь, кг т

ЛК75.60.60-1 815 2,6

-2 Н 3,1 0  233.0061-8.1-1-17 - 3 и
0,09

3,2

- 4 В20 3,2

ЛК75.90.60-1 3,1

- 2 3,4
0 2 83.006.1-8.1 - Н 8

- 3
515 0,11

4,0

- 4 4,7

ЛК75.120.60-1 4,0
- 2 4.2
- 3 5,0
- 4 6,0
-5 7,4
- 6 6,1

3.006.1-8.1-1-20
—

В15 016
—

0,40
ЛК75.120.60-7 6,4!

- 8 7,1
— —

ЛК75.120.60-9 8,2
— —

ЛК75120.60-10 9,5

3 .0 0 6 .1 -6 ,0 -1  - 4 - НИ
лист

4

11,00014 формдт АЗ



[И
НВ

.№
 П

ОД
Л. 

1 П
ОД

ПИ
СЬ

 и
 Ш

А
 1

53
АМ

.И
НВ

.Н
гъ

Э с к и з

]
Ж \

70 40 40

1480

Оо

о
о 00
00 1Л
—*и...

70

Р \
3

‘ О  сО
1Л

80 40 40

17 80

80

ш

С о50°

60 £ 0  SO 

580

О00N 88
0

60

Обозначение
ДОКУМЕНТА

3.006.1-8.1-1-21

3.00Сц1-8.1~1"23

3.006.1-8.1-1-24

М А Р К А

ЛК300ИБО.60-1
- 1а
-2
-3
-4
-5
- 6а
-7а
-8
-9

ЛК 300.18<ШИ В15
-1а V
-2 1»
-3 ft
-А ft
-5 622,5
-ьа 815
-7а ft
- 8 а вгг,5
- 9 В15
-10 в го
-41 В22,5

ЛКЗОО.60.90-1 В15
-2 //

-3 622,5
- 4 В 15

Класс
6ЕТ0КА

В15

и
В 20
В22,5

815
822.5 
Б15
622.5

РАСХОД МАТЕРИАЛ01

БЕТОН.М* сталь, кг

0,7Щ

0 ,9 6

0,59

31.2
37.4 
35,8
4 2 .6
50.7
58.4
45.3
5 6 .0
115.3
102.0

36,7
42,9
42.6
50.7
60.7
69.3 
52,0
58.8
71.4
70.5
139.6
139.7

8 ,0

15,7
15,4

27,6

Масса,
т

4,85

2,40

1,48

ОБОЗНАЧЕНИЕ Ма р к а
Класс Расход материалов Масса,

ДОКУМЕНТА БЕТОНА БЕТОН,и’ СТАЛЬ, КГ т

ЛК75.150.60-1 Ы5 8,3
— —

5006.1-8.1-1-22

ЛК75.150.60- 2 
- 3  
- 4  
- 5  
- 6  
- 7  
-  8 
- 9

М 5

ъго
822.5 
В15
622.5 
В15
В 22,5

0 , Ш

9,5
11.4
13.4
15.4
10.4 
13,2
30.5 
29,8

< * ,А 5

ЛК75.180.60-1 615 9,3
- — —

3.006.1-8.1-1-23

ЛК75.180.60-2
- з
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
-9
-Ю
-11

В15
ft
п

622.5 
615
It

622.5 
615 
В 20 
622,5

0 2 4

10.9
13.1
15.5
17.9 
11,8
14.9 
18,8
18.1
38.6 
38,3

0 ,60

3.006.1-8.1-1-24

ЛК 7560.90 -1

- г
~ ъ

- 4

815
и

622,5 
в 15

0,15

2,4
5.0 
4 ,9
8.1

0,38

3 . 0 0 6 . 1 - 8 . 0 -  1 - 4 - НИ
лист

5
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Ма р к а
К ласс

бето на

Расход материалов Масса,
т

Обозначение
документа

М а р к а
К л а с с

бетона

Расход материалов М асса ,
тБетон, и' Сталь, кг Бетон,и’ Сталь , кг

3.006.1-8.1-1 -25

л к гоо. 9 0 .9 0 - 1  

-2 
-3  
-4  
-5  
-6

815
и

и
В22,5
845

ч

Q.68

14.0 
15,5
21.0

20.7
34.7
32.8

1 ,70 3.006.1-8.1-1-26

Ж 75.90.90-1 
- 2  
- 3  
- 4  
- 5  
- 6

815
и
И

822,5
815

и

0,17

3 ,6
4.3
3.1
3.3 
7,0
6.2

043

ЛК300.120.90-1 815 17,7 JTK75.120.90~1 В15 6,7
-2 // 17,7 - 2 // 7,0
-3 820 2 0 ,8 - 3 820 6,3
- 4 825 24,5 - 4 825 7,3
- 5 515 19,6 -  5 815 7,7

3.006.1-8.1-1-17
825

0,79
30,7

1,98 3.006.1-8.1-1-28 - 6 В25
0,20 8,6

о, 5 0

-7а В15 45,2 -7 815 12,5

-8 а и 51,4 - 8 и 13,8
- 9 а // 56,5 - 9 и 15,6

•Юа 620 71,5 - 1 0 В 20 «2,4

Л К 300.150.90-1 35,2 ЛК75.150.90-1 9,8

- 2 39,8 -2 11,0

- 3 4 6 ,6 -ъ 12,9

-4 54-, 7 -А 14,9
-5а 53,6 - 5 13,0

3.006.1-8.1-1-23 -Ь а Ы5 i о 58,2 2,50 3.006.1-8.1-1-1-30 - 6 815 0 , 2 5 14,2 о>з
-7а 65,0 - 7 1%1
-8 а 73,1 - 8 17,4

- 9 40 ,7 - 9 12,5
- Ю 4 5 ,3 -10 13,7

- 1 1 63 ,3 -11 19,3

з • 0 0 6 Л - 8 . 0 - 1 - 4 - Н И
лист

б

IlOOOM 25 Ф о р м а т  АЗ



|И
н

о
* 

по
дл

, 
по

дп
ис

ь 
и 

в
а

та
 

Ез
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м
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*

Э с к и а

80

Lmi

50 50

I

1780
80

O F T

80 50 SO

о
£

088

2080

80

60

.100

70 70

' ОО 00V0
О«г-

П 80

,60

Об о з н а ч е н и е

д о к у м е н т а

3.006.1 -8.1-1-ы

3.006.1-8.1-1-33

3.006.1-8.1-1-35

М а р к а

ЛК300.180.90-1
-2
-3
-4
- 5
-6

-7 а
-8 а
-9 а
-Ю а

ЛК 300,210.90-1 
-2 
- 3 
- 4  
- 5  
- 6  
- 7  
-8 а  
- 9 а  
-10а 
-11 
-12 

-13

ЛК 300.120.120-1 

-2 
-3 
- 4  
- 5

К ласс

SETOHA

Ы 5
ч
и

и
ъго
82S
В15

н
н

820

61?
и

его
825
815

V

822.5 
815
tf

822.5

615

Расход матемахи

Бетон,и' Сталь,кг

116

138

1,08

39.7
45.6
57.6
65.8
67.7  
77,5
58.1
64.0
72.2
76.1

А 8,6
55.5
6 0 ,3
73.5  
89,9
101.4 
118,2 
87,0
129.4 
133,7 
88,2 
Ю5,0 
132,2

32 ,4
49 ,8

49,7
59.6

6 3 .6

Масса,
т

2.90

3,45

2,70

О б о з н а ч е н и е

д о к у м е н т а

3.006.1-8.1-1-32

3.006.1-8.1-1-3V

3.006.1-8.1-1-35

Ма р к а

Л К75.180.90-1 
— 2 
- 3  
- 4  
- 5  
-6 
- 7  
-8 
- 9  
-10

ЛК75.210.90-1
-2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
-8
- 9
-10

-11

-12
-13

ЛК75.120.120-1

-2
- 3
- 4
- 5

КЛАСС
БЕТОНА

615
ч

t f

ft
ъго
825
615

Н
ч

его

615
и
v
п
п

его
B2S
615

и

822.5 
815
tf

822.5

В15

Р А С Х О Д  И АТЕРИ АЛО »

Бетон, и’  Сталь,к г

0 2 9

0,35

0,27

10,9
1 2 ,6

14.8 
17,2 
20 ,1

22.7
17,0

15.7 
18,0
20.9

12,6
14.7 
16,9
20.7
23.7
26.8
31.8
21,6
33.4
35.5  
23 ,0  
2 7 4
35.9

9,0

14.7
15.8 
19,3 
204

___ 25

Масса, 
т

0.73

0  88

0,68

ЛИСТ
3 .0 0 6 .1 -8 .0 -1 -4 - НИ 7
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Ма р к а
Класс Расход иатериалоь

БЕТОНА Бетон м’ СТМ1Ь,КГ

ЛК75.150.120-1 13,6
- 2 0,31

13,6
- 3 В15 14,7
- 4 16,6

ЛК75.180.120-1 В <5 14,5
- 2 и 16,3
- 3 ff 18,5
- 4 В 20 20,9
- 5 IH5 21,7
- 6
- 7 it 0,38

23,4
25 ,6

- 8 it 28,0
- 9 tf 30,6
-10 tt 18,1
-11 и 23,5
-1 2 B20 28,4

ЛК75.2Ю. 120-1 815 16,3
-  2 // (8,3
- 3 n 20,5
- 4 В 20 27,8
- 5 825 30,9

—
ЛК75.210.120-6 М У 041

24,3
- 7 // / 26,3
- 8 И 28,5
- 9 tf 31,5
-10 B15 20,6
-11 tt 22,6
-12 В 25 41,4

Э с к и з

70 .70 70
1480

70

1 ж £

80 70 70

2080

80

ОбОЗНАЧЕ НИЕ 
ДОКУМЕНТ А

з.ооы-8.1-1-Зб

3.0061-8.1-1-37

3.006.1-3.1-1-Зв

Ма р к а

ЛКЗОО.150.120-1 
- 2  

-3 
-4

ЛК300.180.120-1 
-2  
-3 
-4  
-5 а  
-ба 
-7а 
-8 а  
-9а  
- ю  
-11 
-12

лкзоо.гю.1го- 1

-2
-з
-4
-5
-5а
-ба
-7 а
-8 а
-9 а
-1о
-и
-12

КЛАСС
БЕТОНА

Ы5

В 15 
*
»

В 20 
В 15

В 20

Ы5
и
и
ьго
825
и

Ы5
//
ч
и

В15
а

Ь25

Расход материалоб

Бетон,м* Сталь.кг

1.25

1,51

1.64

47.8
47.8
51,0

57.8

52.2 
62,0
70.1
76.3
85.8
91.7
99.9 
Ю9,9
119.7
66.1

ъг,ь
92.9

60,6
67,5
72 .3
103.4
114.9 
121,1 
95,0
101.9 
106,7 
123,1
75.3
106.5
156.6

Масса,
т

3.13

3,78

АЛО

Обозначение
д о к у м е н т а

3.006.1-8.1-1-36

3.006.1-8.1-1-38

3.006.1-8.1-1- 40

Масса,
т

0,78

Q95

1.03

3.006.1 -8 .0 -1 -4 - НИ
лист

8
Ч00(Ж 2 7 Формат АЗ
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Ъо

Мобомыя але-/*7£м/пы
06O3PPV£Hi/£ A7PPJC/7 РЯЭР7£Р>г/, AtP7 Югры. АЯСЛW07FPгсш ,t/ялсбУЯСГАДОКУМЕНТА 5̂ /?£Р7£Х/Я7Я h L Во ягл>//я бР/ОР,

/7 7)3
С/ЯЛ6,

j r r

ПТ36.30.6-/5 280 0,006о,ч&0,075

П736. 45.6-6
ВО о,98изо 0,009 0,023

/7736.45.6-/£ 0,59
3.006./-$.3 /JT36.45.6-75 360 о,(3

/JT56.60.8-6 0,56
/.7736.60.6-9 60 580 675 0,0470(50,093
/7736.60.8-/8 077
/1736.60.8-/5 1,1
/7775.90.70-7,5 0,90
/7775.90.70-3 1,1

3.006.1-8.3-1-4 /7Т75.90.70-6 400 880 0,065 1,5 0,76

. .

/777590. 70-/5 7W
вйо 3,0

6775. /20.72-7,5 Ы
5775.720.72-3 2,5

3.006.1-8.3-1-5
ПТ75. 720.72-9 НО 7/80 675 0,77 33 Q26
ОТ75. 720. 72-72 6,5
7.7775. 720.72-75 В20 6,5

4/М.07Д. Дгрднозм
Н.КОН7А Vm p x o m
/Р.е/Г£4. РоютрдагмЯ
Зрдмт. 9тРАгобР ж 'flPOSPP. У&ШХОбЯ
Р/?ЗР/?5. Xsocw/c

3.006.1-в. о-s—  s-ни
9отр/0?РГ{/РР СбОРНШ 
/7/£Л£ЗО6£70////Ш ЛУ77/Т 
Л£Р£/ГР0/Г#Я PP//P/70S

Ф1Ш:\ УЯ7Ш Ц//У№/)?ЯШ
р I / »
Хярыгобаам

0РОР7С7РОи/71Л,ЛРО££Л>

1̂ 00014 31 ‘f’apptp/n 55
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Продолжение

0c#O & /£/f РЛРР7РАТ/ЯЫ
Э ски з

О вознячснг/р P /rj/tfflU ./n /n &7J9CL
BS7QH&

&ЯС,ЧОП4JpJ)OBМясо,ЛОКХМЕНТА Л Я Р Р 7Р /-//Г7Р
t, L Bo 0£7tX% М3 С7ЯМ,/СГ r

07300.150.12-3 40П 0,53 15,9 /,33
07 30 0 .150.1 2 -6

l&u

Ы5
24,5

3.006.4-8.5- 1 -а 07300. 150. 16-9 m o 55,1
177300. ISO. 14-12, 0,62 50,5 /,5 5
177300.150. /у -13 320 50,5
177300.180.14-1,5 m

815 17,5
3.006.1-8.3-1-44 /17300.180.14-3 0,75 28,5 /,88/77300.180.14-6 1760 55,H 

57,7/77300.180.14-9 820
3.006.1-8.3-1-15 /77300.160.16-12 160 0,85 59,Z 2,13

4 /77300.18020-IS 200 /,06 58,5 2,66

3.006.1-8.3-1-16
/77300.210.14-1,5

815 52,2
777300.210.14-3 m 0,87 w

67,1
2,18о

PQ 777300.210.14-6 2080

, L & 006.1-8.3-4-15
777300.210.16-9 m 2990 820 7,00 57,2 ~2#>
8TJ00.2 /0 .20 -/2  
/77300.210.20-/5

200 315
320 /,24 55,5

п ел
3 ,/0

/77300.240.14-1,6
815

f/viV
55,8
45.5
95.6

3.006.1- 8.3-4-16 777300.240.14-3 140 /,00 2£0
/77300.240.14-6 820

3.006.1-8.3-1-17
/77300.240.20-g 200 2560

Ш 76,0 356
/77300.24023-12

230
B15

/,78 7S,5
/77300.240.23-13 820 4,45
/77300.300.16-1,3

160 3/S
*/ I/O

64,7
70.0

3.006.1-8.3-4-18
07300.300.16-3 820 № 3,58
ПТЗОО.300.20-6 zoo 8 /3 /.7S_

f v / U  

100 1 4,45
07300.300.23-9 2980

124,7
162,9

/77300.300.23-12 250 820 223 5,58
/77300.300.25-/S 825 Щ 8

/7родвижение
Л оеогш *

06036946̂ 06ДОКУМЕНТА
Л/ярхя

дяблген/оя P/7JMBP&tA7P7 &7ЯСС Рясхол Wpccp
А i Во РЯ ES7CPЯП А *СТШ?6, т

3.006.1-З.Ъ-1-5- 1/775.130.12-5
120 о,/з 9/2 0,3317775.150.12-6~ 5,е

/7775.150.14-9 1480
8/5 6,6

3.006.1-&3-1-A. /7Т 7£ /¥-/£ 0,15 ю,8 Q38
/7775.150.14-1S 820 W
/7775-180.14-/5 W

815 3,1
3.006.4-8.3-1-7 /7775.180.14-3

0,48
1,6

0,45/7775.180.14-6 9,9
/7775. 180.14-9 ПВО

/0,0
3.006.1-8.3 -4-6 /7775.180.16-72 ISO B2Q 0,24 12,9 053

/7775.180.20-/5 200 0,26 /3,6 0,65

3.006.4-8.3-1-7 /7775.210.14-3 140
815 0,22 8,0 0,55

ЛТ76.2Ю./¥-6 /5,6
8775.210.16-9 ш 790

2080
820 Q25 /9,1 063

3.006.4-8.3-4-8 /.7775.210.20-12
zoo 815

0,3/ № 0781/775.210.20-15 820 19,8
0775.240.14-/3 8,9

3.006.1-8.3- 4-7 0775.240.14-3 815440 0,26 126 0,63
0775.240.14-6 820 29,2
0775.240.20-9 200 2380

8/5
0,35 17,0 0,88

3.006.1-8.3-4-8 0775.240.25-/2 250 0,44 11,3
22,9

1’.100775.240.25-/5 820
3.006.1-8.3-4 -9 0775.300. /6-/,5 960 815 0,35 19,2 л  д л

0775.300.16-3 820 18,9
0,86

0Т75.300.20-6 200 0,44 28,0 /,102380 8/5
3.006.1-8.3-1-40 0775.300.25-9 Ш

0775.300.25-/2 250 820 055 36,5 08
0775.300.25-15 825 85,9

3 .0 0 6 .1 -8 .0 4 - S-НИ

М М  32
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32

П р о д о п д е н и е

ОсяоЛные яяементь/
ЗСА?а8

Обозначена?
ДОКУМЕНТА

Л7ярня Рязмерб/, мм Ю гял
&/ЛО'
ня

РЯС,
МЯ7£Р

У Д Я

ялоб ТЧяая,
Яяементя

h L Во БММ, Стам,/у 7

ПД 75.306-75 й80 0.072 0,7# 0,03
ПД 75.65.6-6 о,9о

3.006.4-в.Ъ-4-2 ПД75.95.6-9 60 430 0,019 1,0 0,098
ЯД 75. 95.6-72 1,0
ПД 75.65.6-75

7МО 1,1
/7Д 75.60.8-3 1,2
ПД 75.60.8-6 1,2

3.006.4-8 .34-3 ПД 75.60.8-9 80 580 0,036 1,3 0,065
с ± ПД 75.60.6-ГД 1,6

ПД 75.60. в-/5 815 1,8
О

CQ
ПД ЗОО. 90.70-7,5 8,7
ПД300.90.70-3 9,5

L 3.006.4-8.3 -1 -ц ПД300.90.70-6 700 880 026 11,9 0,66Ф ---------- t

ДЦ30000.У0'9 11,8
ПД ЗОО.90.70-75 т о 17,7
ПД30072079-7,5 12,В
ПД300.720 72-3 №

3.006.1-8.3-4- 42. ПД300.720.72-6
1180 0,92

17,8
9,05ПДЗОО. 720.72-9 /20 21,7

ПД ЗОО. 72072-72 25,5
ПД ЗОО. 720.72-75 33,3

3.006.4-8.3-4-13 ПД ЗОО. 750.72-7,5 7980 0,53 15,3 7,33

Продолжение
Доворяб/е зле/чея/яы

Обозяяоенне А?ПРКЯ Р язм ещ гт Кляа Ряс,
МЯЛГА

гаа
*/длое Мяссь

ДОКУМЕНТА зигемеямя
А L Зо яя б£ТСН,М3 С/яялк,zr 7

ПД36.30.6-75 280 0,006 0,59 00/5

ПД 36.95 6 -9 60 450 0,009
лов

0,023

3.006.4-8.3-4-4 ПД36.Н5.6-75
360

0,72

ПД36.60.8-6 0,80
80 680 0,0/7 о т

ПДЗб.бО.8-72 0,89
ПД36.60.8-75 а 1C 1,0
ПД 75.90.70-7,5 о/О

2,2
ПД75.90.70-3 2 ,4

3.006.4-8.3-4-4 ПД75.90.70-6 100 880 0,065 2.7 0,76
ПД75.90.70-9 3 3
ПД75.90.70-/5 •fit/) 8 3
ПД75.720.72-7,5

щи
8,5

ПД75/20.72-3 8,1
ПД75.720.72-6 5,2,

3.0064-8.3-4-5 ПД75.720.72-9 720 1180 0,Я 5Z
0,26

ПД75.720.72-/2 3,8
ПД75.720.72-/5 8,9
ПД75 750.72-7.5 7980 0,73 9.9 Q33

8pv.otb ПГМНОЛЯ17 ^
3 .0 0 6 ./- 8 0 - /-  <о-НИП.НОМТК П/РТРАГОМ %

От.сяеи. I I
Велят /т яндвя п л "

Яортеклигпря сеорнт
/9ЕЛ£За££ГОЯЯШ ППЯГ 
ДННЩП ЯННЯЛР8.

СтавилЛист Листов
Яровяр. 05/МЯЛГОВЯ / 2
Рявряв. Хвоегях Хпрькобстеий

(/ротстроимишроект

И,01Ш 33 ‘Аор/члт Я3



O C H O iM S tf 9 Д (Р 1 5 Я Р 7 6 /

эск и з
Обозначение
ДОКУМЕНТА

Мярхя Рязмрры.м м Кмсе
SFflfO"

РЯСХОДШ/Я£РОЯЛо1Мят
зяелтен/яя л и Во ня &/CW,Л93 cr/vrt,хг Т

ПД 300.150. #>-$ 18,9

2006.1-8.5-1-12 ПДЗОО. 150.12-5
120 т о 0,53

27,6
1,33

№300.150.12-12 39.7
№300.150.12-15 S3,Z

№300.180.14-1.5 20,7

ПДЗОО. 180.14-3 25,9

3.006.1-8.2-1-14 №300.180.14-8
т о 0,75

35,8
1,88

№300.180.14-8 ш

№300.180.14-12 85,0
№ ЗОО. 180.14-15 W W

л----------------------- л ПДЗОО. 210.14-1.5 33,8

3.006.1-8.3-1-16
ПДЗОО. 210.14-3 НОЯ

г ---------- Г " k ПДЗОО. 210.14-5 2080 815 0,87 т 2,18
и ПДЗОО. 210.14-9 78,6

№300.210.14-12 2990 Ш

f b . — , L
3 .006,4- й з - у -  45 ПД ЗОО. 210.16-15 160 1,00 Ш 2,50

ПДЗОО. 240.14-1.5 38,0
3.006.1-8 .2 -1 -к , ПДЗОО 240.14-3 W 1,00 Н6Р 2,50

ПДЗОО.240.14-5
2380

89,9

3.006.1-8.2-1-17
ПДЗОО.240.20-9 67,1
ПД300.240.20-12 200 1,42 89,0 3,55
ПД300.2ЧО. 20- /5 108,9
ПДЗОО.300.18-1.5

180 1,43
76М

3,58
№300.300.18-3 76,4

3.006.1-8.3-1-18 ПДЗОО. 300.20-6 87,8
пдзоо.зоого-9 200 2980 1.78 143,7 4,45
пдзоо. зоо. го-12 181,9
ПДЗОО. ЗОО. 2S -15 250 2,23 152,4 5,58

JTosopmve

Обозяяченче МяЯАбЯ РяЗМГРб/, А7/Ч &ЯСС ЯЯСХ0Д
Мят,ДОКУМЕНТА ЯЯГ/9£НЛ9Я

л L Во ня б&оя,/213 сгрм. Т
ПД 75.150.12-3 5,5

3006.1-8.3-1-5 ПД75. /50. /2 -6
/ДО т о 0,13

7,7 0,33ПД75. /50. /2 -/2 10,4
ПД75. /50. /2 -/5 13,7

ПД75. /80. /4 -3 7,8
№75. /80. /4 -6

т о 0,18
Ю,3 0,45

ЛД75.180.14-9 15,1
3.006.1-8.3-1-7 ПД75. /80./4-/2 17,9

№ 75./20./4-/5 W 17,3
-

ПД752/0./4-3 10,8
ПД 75.2/0./4-6

2080 815 0,22 14,7 0,55
ПД 75. 2/0. /4 - 9 Щ

23,7ПД 75.2/0. /4-12 740
3006.1-83-1-8 ПД75.210.16-15 160 0,25 т 0,63

№75,240.14-1.5 ЮН
3.006.1-8.3-1-7 ПД75.240.14-3 W 0,25 12,0 0,63

ПД 75.240.14-6
ш о 20,3

ПД75.240.20-9 16,9
3.006.1-8.3-1-8 ПД75. 240.20-12 200 035 20,4 0,88

ПД 76.240.20-1$ 25,3

3.006.1-8.3-1-? ПД75. ЗОО./6-1,5 160 Q35 14,8
0,88ПД 75. ЗОО. 16-3 16,7

ПД75. ЗОО. 20-6 24,1

3.006.1-8.3- 1-Ю
ПД 75.300. 20 -9 200 2980 0,44 91,9 1,10
ПД 75. ЗОО. 20-12 38,5
ПД75.300.25-15 250 0,55 Щ в 1,38

3 .0 0 6 J -& .0 -Y - 6 -Н И
Ш

11,00014 3 b
вертят 83
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Продолжение
О с н о в н ы е  э л е м е н т ы

О б о з н а ч е н и е
документа

3 .0 0 6 .1 -8 .3 -1 -2 .1

3 .0 0 6 .1 -8 .3 -1 -2 2

3 .0 0 6 .1 -8 .3 -1  - 2 3

3.00fo .1 -g .3 -1 - 2 4

Марка

ЭЛЕМЕНТА h

П П 1

ПП2

ППЗ

ПП4

ПП5

ПП6

ПП7

ПП8

ЛЛ9

ЛЛ10

ПЛИ

Р а э м е р ы , мм

100

140

t

400

е
550

700

850

1150

1450

1750

2050

2350

2650

3250

3850

Класс
птона

Ы5

Расход
МАТЕРИАЛОВ
бетон 
из'

002

0,оз

0,03

Q05

0,00,

0,07

008

0 0 9

0,11

013

0,1?

СткЛк.
кг

0.9

1/0

1,2

1.8

2/1

2,5

3 ,9

4,4

4.9

5,8

6.7

Масса
т

006

0,07

0 0 9

Q12

01?

0.18

Q 21

0,24

0,17

0,46

0,54

Эскиз

J

, е f

Продолжение
О с н о в н ы е  Эл е м е н т ы

34

Обозначение
документа

Ма р к а
элемента

Размеры,мм Класс
БЕТОНА

Расход
материалов Масса,

Тh 1 Ь тонм** Сталь,
кг

3.006.1-8.3-1-25
0П1

90

2 0 0 2 0 0 0004 0,7 0,01

олг 300 2 0 0 0,005 0,7 9 0 1

З.ООЬ.1 -8 .3 -1 -2 6 опз 400 400 0,015 2,1 о,о4

3.006.1 -  8.3 -1 -27

0П4

140

500 500 0,04 3,4 0,09

0П5 650 550 Ы5 0,05 5/4 0,13

0П6 750 650 0,07 10,0 0,18

0П7 850 750 0,09 <8.5 0,23

3.006.1 -8 .3 -1 -2 8
опа

290
Ю5о 850 0,26 18,3 0,65

0П9 1350 1150 045 30,2 1,13

НАЧ.ОТД. АГРАНОВИЧ
Н. КОНТР- ЧУМАКОВА
ш щ ; КОРОТЕЦКИЙ
ЗИ.ИНЖ ЧУМАКОВА
ПРОВЕР. ЧУМАКОВА
РАЗ PAS. (рОМИЦЕЬ

Но м е н к л а ту р а  сборных желе
50БЕТ0ННЫХ ПЛИТ ПОДКЛА 
ДОКИ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК

. 0 - 1 - - 7 - НИ

СТАВНЯ ЛИСТ ЛИСТОВ
Р — \—
Х а р ь  К О В С К И  и

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

1100014 35
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Кянял мярки,  к л* Продольный ря з ре з кй и й ля  м я рк и  „ кк*
ПлиТЙ ПЕРЕКРЫТИИ

См- п р и м е ч а н и е  -— /  л . м ярки  „ ПТ'
пункгд v  л •■ТТг1,1 /V / / > г" ̂

\

100 а*

Ц Цементный рясг&ор 
мяШГВО '

>As/АКТ. / У 7 ~ 7 - Г 2

ЛОТОК МАРКИ,,

\Цетнйй подготовка /  Ж Е

и }mir>-0.002, ч
/(ф у  / у / / /7~Г/<

юо 3000 3000

МЯРКЯ
УЗЛЯ

ОбОЗНЯЧЕНИЕ
документа

Пая
Ширина
СШМиОТКА
а, мм

3

3 .0 0 6 .1  -8 .0 -П З 1/

50; 6о

3 -1 70/80

Кянял ш ярки„КП"
См ПРНМЕЧЯНИЕ
пунктИ

Продольны й р в з р е з  кяняля м в ре н  

Цеменгнын раствор Л -  -£^£Н ™ ЫА  ?ЛСТВОр,mftpcH So x<r~v мн реи so
/ / / Г-KLK.

* )  Коли чество  у з л о в  в ы е р и н о  
Н Я 3  П- М- к ин я л#

Лоток мярки , АК"
ПЛИТЙ Л.НЦЦ1А,

м я р к и  „ П4
Пеш н ря  подготовка 

юо

imirrÔ QOZ
/  ' /  л—

3000
jo  

3000

3 .3 4 ,3 -Z

Кянял тярь*1 * к1"
Цементный ряствор

Продольны й  рязрез  к я н я л  я м я р к и

150 , 750,___ 3000---------- ^3000 ь К̂ ССЕЩАК }
МЯРКИ 50

,d \  Лоток mярки ж*
тт

Аопток MAPKU »ЛК*
С ИНДЕКСОМ * а *

Песчаная
\ подготовка
юо

Л. ТПабли у̂ мя подбора аошкоь
CM. ДОК.УМ. -  3

2. ГяеЯРИТИЬ/Е ОВЕРНЬ/ кииилов
с/н. ДОКУ/и. -  1

3. Узлы / - - - 8  СР?. ДОКУ/4 . -1 $
ц. Ллиги СО знико/и ф доли/ии 

быть ОРИЕНТИРОВ##/? КИК ЛОКИЗИИО 
Н И  ч е р т е  н / e  С Ал я плит, изготоьляЕ.ммх

Коток марки "АК7

Лоток м ярк и , ку
С И Н Д Е К С О М  „ <2, "

Песчянря подготовка

С т е н я  з л й н и я

Няч. от Ягрянович
И.КОНТР- 'Фротшкиц
Испек. ЬтЕшенн
ЗАВ. ГР- Чумакова
Ьедмнм. Чумакоел
Провер. Проценко,т'ЧИ/'
Рйзряв. 1 1 Lc

3. 006- /- 8.04-8

С Х Е М Ы  Р Я С Л О Л О Н / Е И И Л  р  \ 

Л О Т К О В  И  П Л И Т  Д Е Р И - — 1
' ш ш ш щ к ш / ш т

п flJ/W / П£Р£~ - #
крытии односекдиониык XAPbKO&CKUM 

к я н и л о в  ПРаМСТРПйНШПРОСК!

_L

Р О О М  3G ФпомЫП
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К й н й л  РПЙРКИ ,„2КЛ' 

Cm- приме </яние

Кй н й л  м й р к н  2 КП"

Ллитя ПЕРЕКРЫТИЯ 
МЯРКИ Ж,ПТ"

См. ПРИМЕЧЯННЕ 

Логок м яркиЛ К *

/2

t — ^
у .• .• Р ■ 

г ■ <
X

ГР .* .* .> 0—* r - r s  

\—

.................... ш
•J .Г::-

S ^Пе с о к  к И \

t ^ - . ш

.Лоток марки <ДК"

См. ПРИМЕ</ЯНИЕи----- --------------------

Длил? анщца.  tU.'

ПОДГОТОВКИ 100 &о & 0
\ Ж

ю я \  Пв с ч р н я л
(ТОД/ОГОВКЯ

Кй н й л  м й р к н ^ К ^ '

Лоток Г П Й Р К И М "

А. ШАБАШУ* и я  ПОКБОРА АОТОКОЬ 
CM. KOKYM.- 3

2. ГАБАРИтНЫЕ СХЕ.ММ каналоь
CM. AOKYM. - / '

3. Узлы -i;2; 3...3-2; -Н; ̂ 2. см. k o k y m.43
А. Плит а со знаком ф должна ёыть ормекшцроьана 

КАК ДОКАЗАНО НА MEPmtiHE Скай плит, иьготоьляЕМых
ь КАССЕ.ГОАХ ).

3-,2>4;3-Z

-т -гтугА \  Лоток м р р к и .  А К ‘ 
с ииксксом ,а*
Л е с ч я н я Я

400 ПОДГОТОВКИ

няч.отд. №рянович

%
шнгр.
'■СПЕЛ.

ШШЕЕж.
ш ш

Уоротёчкий
чутком

В ел м н /н -
Пр о ш -
Р Н ЗР Й В .

ЧумаКоба
Прояенкс
т щ я

W~i

чх.'-

3.006. 4 -  & .0Ч -?
ОМИРАЛИСТ

Схем ы  ррсполомения
ЛОТКОВ и ЛДИТ ПЕРЕКР6Р 
ГИЯ МНОГОСЕКЦИОННЬ/Х’ 

ШИЛОВ

Jlнего»
— 7—

ХАРЬКОВСКИМ 
ПРОМСТРОЙНММПРОЕК!

Ч.И10М 37



№'йнишщ тми 9мит\ 
щ\

Тоннель /парки„тк" Тоннель /пар ки „11л#
/ДйР/Л
УЗЛЙ 0возня чеиие

д о кум ен т а
Кал

ШИРИН* 
стенки койка 

а., мм .

г -t 3.006. / -  8-O-j-ib А
60

b -z
<00

* ) /ОоличЕстео узлов  в ы б р а н о

НА З о л .  ГОННЕЛЯ

/, Ш Л И Ц У  д л я  ПОДБОРА 

дошкое» СМ. АОКУМ.- З

2. Га БАРИГНЬ/£ СХЕМЫ ГОННЕЛЕЙ

poirn ъь
Форммп





ъ?

Продольный рязрзз  внутрицехового няняля 
шт>/ГИ£ /ТОРЯ----------Потрь/гир целя Лоярь/гие лаге

ПМША ПЕРЕКРЫГОЦЯ МАРКЦ „ ПТ1Пщша перекрышця мдрки.ПТ'

ZXZZ

БеТОН ТРЯССЯ 3  7,5
ДРЯСОЗДЯННЯ УТРО ИР

Цементный рЯогапр

\F7 7\Г j A \Г7 £U 2

Плетя ЛЕР£ТР6/ТИЯ /По р м тПТ‘
Бетон глясся е  у..я для
с о е д и н и л  УТЯОНЯ

ш ZZK/7,

с- 0,002+0.005
у  ̂ г  /  г  г  ./ . у ' 9 > } ) f f }     г  ■■ ■; -  / -  / / /—7 '  • у  .*■ .г л . т ./ /■*■■■-/. ■ Л\ / t ‘г.-*;-. Л. J - А": *. f-. *\ \\ .S--P. .S-S /II \ / t ,/ . /, -£--£■/. :/.-/■ г'■ . *•

ж  /Л ' ш  шуо й /// р/ ру р/ р) 77 р/’И/г М Ж  >£'ж ~жр/ /р  ЛТ П/ /Р ж  я/ яг /и  уя ур w  РГ
СВОРНЫЦ ЖЕАЕЪОБЕЛЮННЫЙ М)ИОК МАРКЦ.КК*’ 
OS/ГГЯЗТР ВНТУЛТОЛ7 ЗЯ 2 РЯЗЯ
Песуяняя лодгртовтя /оо/ям  
Утрямяозяннб/н грунт

1-  /

ПОКРЫТИЕ ПОРЯ

t-̂—

2-2
покрытие ноля
Подготов тя______

Угрямеозрннын грунт

ПотРб/тне д ол я
Плятя лере,
МОРЯН, ПТ'

1.50*5 С8ЯРНЯЯ

ьйИЦЯ
СбОРНЫН HS.NM.ot. парки., АК*̂ ' ,
Пемязгл витуном iff В р р з р  Ч '-
УТРЯМЗОЗЯННЫН ГРУНТ ®w iv ' >»' >)/ w rw "Ф

Потрбугне доля
Плнтя ЛЕРетрытия 
Р7ЯРТИ „ птя

500

Сборный те̂ Еьоветонимц лоток парки. АК*
ПЗМЯЗГЯ 6НТУРТОРГ ЗЯ 2.РЯЗЯ
Песуяняя яодгогевмя ТОРмм 
Угррмеозяннб/н грун т

Л. ТЯБДНЦУ Дня Л0Д30РЯ лоткоь 
СМ. ДО ГУМ . -з

I .  Пмтк со гибком ^  аомнна выть орцекишрована как показано
НА МЕРШЕМЕ. (АЛЯ П\цт, ЦЬГотоЬАЯЕНЫХ В КАССЕ. (ПАХ ).

Сборный жЕКЕьобЕжтныц поток марки так « 
Пемязтя БИТУМОМ ЗЯ 2 рязя  
Пе суя н я я  о од готовгя  ю о мм
УТРЯМВОЗЯННЫН ГРУНТ

4BV. DTP.

л11

4 ^ " -
чтонтр. УОМРВИСИЙ

Комшкии
ЗйВ. ГР. 1 1
ВЕД.ИЖЧунаковл
flPOUBP. ПроаЕнк.о (л
Рйзрйв.Ш ння 4шх^

3.006.1 -  8 .0 -4 -А<1 

б х е м я  Ряс/юроЯСеннп СгрРиАЛрсГ  Утнср>0

r,,ir7*nsc> L, Т/СХ'С-И̂'ОИЯ ОТМ 0.000

Ц,01Ш 40

харьковским
ПРОМСТРОЙНМИПРОЕК!

Формам КЪ
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/Р
/я
т 
Уя
мМ
гр
 И4
ЯП
Р

Цементный
ряст&ор
мйрки  s o

Лоток

/
ПЛИГЙ ПЕРЕКРЫТИЯ 
МАРКИ » ПТЛ

V J S S S / 7 X' / / / У /  А
"Г

А
V /
V у
/

30п
/ / 1

/ У  У  •

W 7 T
'У  А

>

40

Лоток m  я рк и  Л  к 

/
Цем ентны й  

prctbop МЯРКИ 5

Песчр/ння
подготовке

т ок мнркил'С
CUHAEK.COM .а."

Де ф орм яц н он н ы и  
ша& в перекры тии

ЙВЯ СЛОЯ 250. З&шитнАЯ кирпич

Vl\ v
j

щ ■■/У S,
у / У -

8‘
3°.

Де  ФОРтяционныи Це ф о рм я ц и о н н ы и
ШОВ В ДНИЩЕ ШОВ в СТЕНЯХ

Двя слоя 
РУБЕРОИДЕ

250 ВЯщНТНЯЯ

лодгогоетя

/favour.
М&нтя ЧуМРКобАfce/mz У У гЗОБГА wmtop/r ~fW Z04МЖ Чумакова У ж/Яъвдо Проценко
РЯЗЯГ5 Шина ‘

l^OOO^A 4i



ш

Об ря м л ен и е иъ
ЧГОЛКЯ L50* 5

0,000

t z
т у щ

Покрытие, пола
ПЛИТЯ ПЕРЕКРЫТИЙ

Ф ■ '  Лоток
/ им»*и „ ЛК"

ж л
Овмязочняя
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Покрытие поля

Подготовки из бетрнй трясся Зз.б
Утрямбо&янн ь/и  ГРУНТ

3.006. /- В О-1- ib

^ т к  “





ПОЛЕРВШ/И т р £ 3  /сянм д
по двФормдцдатту д&о

4з>

/-/

Бнгтняя тстиья о
НРГЮЛИИГЕЛЕР?
Лсфяльгрвяя гялроиямяаия 
МвтшмЕемя свгкр
Проклялкр рвииноаяя ломстяя 
ШОТНЯЮЩЯЯ ФИОМ/И 
Бито/чияя Р7ЯОГЯКЯ С____

ООО* 400 ИЗ ВЕГОНЯ 
ш сся  з  7,0 ЯРтррзянияя 
сегаф/чм < p eoi m r  / so 
BOSPMZ, ИЯЯРРЗЯЕНИЯЛЕ

НРР0ЛНМГЕЛЕР7
Ощ т янияя егям глист 
шириной 200/т , Б-)ш) '
Сборнря_________
ЛИИТЯ ЛЗР0СР6/ГНЯ

Сворным wepezooetohm/m  йогой, 
Бит ут яя /иястиия с  няларяит илт  

П линиоеяиняя стям, Глист Ш Р И -
НОЙ 2ИО/ЧР7 ,  P - jp w J  

ДРРЕЛЯОИЯ РЕЗИНОЗЯИ ПОРИСТОЙ 
Ш О ГН ЯГО Ш ЯЯ Ф О О йй
Дс ф ш г о з я я  ги д р о я за л я л и я
МЕГЯЛЛй УЕСД ЯЯ СЕТКИ_____________
З Ш У  ШЗЯ ВИТУШ ОЙ МИСТИКОЙ 
ПЛИГЯ 0ЕЛЕЗРВЕТОИ //ЯЛ?

ЗйиШТНЯЯ КИРПИЧИЯЯ 
КЛЯДКЛ ПО Я&РМЬТУ

Битумняя мостим 
о няполнителем

^ г С ^ Ш  4W tX/------ 1

г -z Битумняя мястикя
С НЯЛОЯНИТВЯЕМ

ИГРЯРТЕОЗЯННб/й ГРУНТ
ж т Дгрйнович
//Х0//Я7Р. ^ротеитиц

Х ы ш икий
Bp s.p p Чм рко вй
В еа.яяк Му м а к о ь а

ЗроЗеР U P O U E H K tf

fitep p s К апяня Ш Ц '

3.006, / -8 .0 -/ - iS

Дефорртяциониыи шов
В KffHTjtPfiX, ПРИ ЯСФЯЛ6- 
ТОЯОй ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ

1100044 44

Лрегоз

XAPhKDbCKUU 
nPDMCTPDUHUWnPDEKl

формят ЯЗ
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1 1 1 '! ;
liM !

-------- JUU CJtPft ИЗ веян-итною
P f c T B P P f f  C O C t / f B f f  H 3  H P  У К Л О Н У  d m  i n  ~ 2 0 f i t f l f  

С в е т я *  Ю Ш З О В Е Т Р Н Н Я Я  / М # г / Г т

СВЯРНЯЯ
СВГМ

JrearoreffH L няолнгянняя 
6И7У/УГ0ЯГ

Цеменгняя шгувятурся

/fat,ГЯУЗС9 UB ££ГР#Я 
КЛЯССЯ e  3 ,5

Ф6Я1 шягвоо

шяг вод

Сворны и  н/вовзаветиныи лргр&
'ЬДШГНЫЙ СЛОЙ из НЕМРНТНОГО РЯСГВПРЯ
/ % а п J • 2  — of) /угляСРСТЯВЯ Л З  -  20/ГГ/и
Оогеечняя__ гндрризолиееия
Вб/рявнявяншин сяе>и из вея7£Ягирго
РЯСТВРЯЯ СРСТЯВЯ /-3  -  ЕС>ЛТ/*Г
Ноетотрвяя из вверяя кяясся 37,5-Ш /нм

/ /•

ЦЕМЕНТНЫМ

/
рдег&оя

Ш п -0,002 ___
7 ̂  77/ /

h// ш ш ш м

5ГШ1ИГНЯ* ЯИРЛНУНЯЯ <яяявя 
толщиной /г о  мм 
Цементный рясгвор елядеи
Охлееуняя гидроизоляция
С в о р н ы й  н / е л я з о я е т о н н ы и

Сборнт /НЕЯязпяя го нмын jwtpk___________
ш н т /и  с я м  и в uem ehthoto  ряргворя с рс т я в я / з -в о и н
Рмшвмяя гидяоимяяряя__________________
В ш з ш я т е н й  своя язнвивнттр рястзрря сослгяя /В -еоягм
Ш г р г о в к я  и з  в в г о н я  и я я с с я  в  7 , 5  - t o o  м м

A s A

✓  V у >>■ у 4Iр э р # р ^

Ц е м е н т н ы й  Л  

рйстврр
<

tmm -0,003

W 77? /// /// И/ szr- ///—W /Я /я Я? 1_______
. Я/—/Я-М

ЯЯЧ.РГЛ
Мтрягя

РгятВяу
Штевня.

&ЭЯЯЯ

7/7.<У/£1А \Ьрагв4в/Я 
ЗЯВ./Я
еМЩё

‘/утсаВЯ
ЧУШкКОЬ̂
Пр о ц е н к о

меняя ъМ-

з. a of. /-s.o- 1- аь
бДГНЯ ИНСГ

\С ш в Ш Я  ГИЦРОИЗМРЦЛЯL p

ТОННЕЛЕЙ Я  НЛЙЯЛРб Л ^^КО В С КИ Й
_________ рРРМСТРОиНМНПРРЕКП

Ц,0 0 0 (A AS ' o/#frr/ГЗ



I

Аригрузкя из ввтяя
КЛАССА 8  3 ,5

оцинкованная стиль {лист мимнои воомтйЧмм)
ПРОКЛАДКА Ш Ш  ПОРИСТАЯ тлоГНЯЮЮИЯФЮмМ 
ОКГЕЕТНИЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

~ "Л _____
jn  целгентного,_________________ гЗ - 20/им_____

подготовки ив ветрии класса & 7.5 -  /оамм  
плит ИТЕЛЕЗО БЕГОНИЯ А -  /А/?/им----------—

2 - 2 Би ту м н а я  м ясгикя  
' С Я Я ПОЛЯ ЯГЕАВА7

3 - 3
////\ 'р//А ---------- ;-------------------1

\/////\юи ттг̂ . Ц.-:\У/У"Л\// // XV/ //^

БВЖИТНАА КИРАИУИИЯ СТЕНКА 
ВЕТО ИНАЯ аа н грузк а  
СТЕКЛОТКАНЬ
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'Битумн а я  эяасги ун ая  м а с ти к а  
Стеклоткань пропитанная п и ту  т ом
КОМПЕНСАТОР____________________________ ___

Асфальтовая гидроизоляция

W  100

Выравнивающий слои и з деяеитноар 
раствор/?' Состава У-’З  -  гом м
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МАСТЯКА
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'БИТУМНАЯ ВЛАСТЯМИ Я РТАСГИ&? 
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Поперечны е  р а з ре з ы  к а н а л о в
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Кирп ичн ая
стен ка

Поперечным  разрез тоннеля
КИРПИЧНАЯ
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Деталь заполнения швов
СБОРНЫХ, ЭЛЕМЕНТОВ

I---- -- I l— *----
, I г

- D

I

Tf y A
I I

q'./Z/VT/// s/s /// 7-> , /
ILy / У lV7/ 
• > '6// глк

С1ЛЕНКА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНО# 

ЗАПИСКИ

b/fy/w ̂  
ПОР \ С борнаа Железобетонная 

подкладка марки ,ЛП"

Дефор/паднонныи шов 
в ПЕРЕКРЫТИИ и  днище

*ЦРПЦЧНА-Я .  250
I Лвя слояСШЕНК*

/  /  ■'~7~n,£-, '  /  r- JT 7~7 /?  /  7 /  s s / /  ;

30

r";’ S / / Г'
■£r£ (s ’ s ,r

> у /  S У ”7

Деформационный шов в стеная !• Данный лист рассматривать совлтесгио с рекомендациями 
Пл а н строительству каналов и  тоннелей в особь/хс условиях,

КИРПИЧНАЯ 3 ТАЗДЕЛё  в  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.
стейка £• Подкладки под (стыки элемента# каналов, вовводимпх,

В РАИОИА& с СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ПЕАЛАОВ, а  ГАК0Е ПОДГОТОВКА 
ПОД ТОННЕЛИ в СЕЙСМИЧЕСКАЯ РАЙОНАХ, ВЬ/АОЛНЯТО/СЯ ЛО ДАН
НОМ У ЧЕР7ЕИУ, КАК ИА АЯЮАДОУИЫЯ ГРУНТАХ
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Apsaaa Ш ИНА
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Схемы расположении
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?ЬАМОЬ

ряам Лист ИИСЛЯУ
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U.00D̂ 49 ffeo/wr//
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Мйррй Чи№ гр
ТР У Б , Р ТР/

ицС /УЧСМП\1
ш т я гннгтм от Рязпврпшш к н ,т B41WCKПОДУШ/И 7/1С ff/cjtfJiJшвеям/,я ал 8 И  j сер*#

25 <7 216
22 2Д 4 8

0П< 40 8/5 27,4 200*200
ПО 2,0 22,6
65 3,0 42,6
80 3,5 50,5

о м .
100 4,0 70,0

200*300 90
<25 4,5 84,0
<50 5,0 <05,5
200 6,0 <64,7

ОПЗ 250 7,0 Z04,< 400*400 3 4
200 8,0 262,9

о пц 350 8,0 229,0
400 8,5 388,7 500*500

0 П 5 450 9,0 420,4
550*650500 <0,0 5 « ,9 <40o ne 600 <0,0 680,9 650*750

on 7 700 <0,0 834,0
750*850800 <0,0 <044,0

o n e 900 <0,0 <2<0,0
850*<050<000 <0,0 <320,0

0П 9 <200 <0,0 <890,0
«50/(250

290 '
<400 (0,0 2420,0

С х е м ы  у с т а н о в к и  
о п о р н ы х  подуШЕК
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СШ6И0/Х ЕМОК
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& 770 С£71е:5-
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и ш/!гв$%? Cu*fj£u££%£"6//>7 алартегрор7 400m. Слоение
% % L  8 fiffftKP£7*om ЛР05ЛТЕ 5  ЗЯБН&Р
f>7 C/ff ar ДИНР7ЕТР0В ТРУБОПРОВОДОВ Я  ЯЯГРУЗОВ я Я 6ЯЖУ.
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2. Ра з с и ь ка  3ak.aaa.hux изделий ллстся е конкретном  п р о екте  н о  

з а д а н и я м  технологоь .
3 . ЕСАЧ НАГРУЗКИ НА ЗАКЛАДНЫ Е ИЗДЕЛИЯ ПРЕЬЬШ Дю т УКАЗАННЫЕ Е

П А с л и ц е ,ь  р а б о ч е м  п р о е к т е  должно с ы т и  рльр А во т к н о  ннди ьнду- 
кли н ое  з а к л а д н о е  и з д е л и е .

4 . Ма р к а  закладного изделия  назначаегося ь  ко н кр етн о м  п р о е к т е  
ь зА ы л си м о стм  о т  толщ ины  стен ки  ка н а л а  паи  т о н н е л е , А 
ТОАкте о т  ьелнчнны н а г р у з к и , ко то р у ю  изделие долит©  е о с -
ПРИНИМАТОи.

5 .  ь  ШАСЛН^Е PAC4E1AHUIX НАГРУЗОК НА ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Ч х  И П А
направлены» вдоли длинном сто р о ны  плАС«ш ни,А Q y -  ьд оли  
ко р о тко м  сто р о н ы . „

6 . З а к л а д н ы е  издел ия м а рки  „М даны  ь  в ы п уске 2Н
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В ллитях ВнутрицехоВых кянялоВ ЛРи устройстве 
лаял нелосредстВенно яо ллитям неовхолито устяноВить 
дополнительную сетку 8 Верхней зоне , кяк локязяно 
ня нястоящем листе. Рявочие чертети тяких плит 
Выполняются 8 конкретном проекте с ислальзоВя- 
нием конструктивных решении соответствующих 
длит нестоящей серии вез Верхней сетки.

/ J p u  неовхомимости поверхность плиты мотет 
Быть о<Рнктуренн ливо локрытя плиткой В ЗнВалских 
Условиях, что следует предусмотреть В соотёетст ~ 

В у ю щ ы х  рявочих чрртемях.

нм. от. Агранович.
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